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Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań mas formierskich sporządzonych na bazie wybranych spoiw fenolowych w aspekcie wydzielalności szkodliwych gazów powstających 
w wyniku kontaktu spoiwa z wysoką temperaturą stopu odlewniczego (żeliwa). Do badań wytypowano dwa spoiwa fenolowe utwardzane CO2 pochodzące od różnych producentów. Adsorbowane, a następnie analizowane były gazy z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny). 
Tabela. 1. Wyniki badań BTEX dla spoiwa fenolowego utwardzanego CO2
	Nazwa próbki
	Masa próbki 

[g]
	Objętość gazów 

[dm3/kg masy]
	Benzen 

[mg/kg masy]
	Toluen [mg/kg masy]
	Etylobenzen [mg/kg masy]
	Ksyleny 

[mg/kg masy]

	Spoiwo 1
	172,91
	17,373
	325,886
	29,333
	0,225
	1,858

	Spoiwo 2
	143,39
	21,184
	353,225
	21,276
	0,161
	2,943
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Rys. 1. Schemat stanowiska do oznaczania objętości wydzielanych gazów 
i emisji BTEX
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