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Abstract
Podjęte badania miały na celu określenie oddziaływania dodatków stopowych takich jak: aluminium, krzem, nikiel a także ołów i bizmut w wybranych stopach Cu-Zn. Przeprowadzono badania mikrostruktur z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz mikroskopii skaningowej z mikroanalizą rentgenowską. Określono właściwości otrzymanych stopów pod kątem zmian wybranych parametrów mechanicznych taki jak Rm, A5, HB, oraz poddano ocenie zmiany skrawalności, a także skłonności do pęknięć na gorąco stopów Cu-Zn z dodatkami ołowiu i bizmutu.

Otrzymane wyniki wskazują na możliwości uzyskania stopów o bardzo wysokich właściwościach mechanicznych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie do 700 MPa,  twardości w zakresie 130 – 180 HB oraz wydłużenie w zakresie 3 - 30 %. Korzystnie przedstawiają się również wyniki oceny skrawalności oraz pęknięć na gorąco. 
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